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REV. DATA VERIFICATO APPROVATO 

 

Documento di proprietà A-ESSE S.p.A. - Riproduzione vietata 

CAPITOLATO DI ACQUISTO CA 011 

 

Prodotto: ZINCO SECONDARIO 

Purezza: 98,5% 

Norma: UNI EN 13283 

 

Contenuto 

Impurezze Valori massimi (%) 

Pb 1.3 

Cd 0.01 

Fe 0.10 

Cu -- 

Sn -- 

Al 0.01 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


